
Symbol / symbol Wert / value Einheit / unit

Anfangspermeabilität / initial permeability μi -

Flussdichte / flux density Bmax mT

bei Feldstärke / at field strength Hmax A/m

Remanenz / remanence Br mT

Koerzitivfeldstärke / coercive force Hc A/m

Curie-Temperatur / Curie temperature TC °C

Bez. Temperaturbeiwert / rel. temperature coefficient αF 10-6/K

bei / at -25°C ... +25°C

+25°C ... +70°C

Bez. Verlustfaktor / rel. loss factor tanδ/µi 10-6

bei / at

Hysteresebeiwert / hysteresis loss coefficient ηB 10-6 / mT

Gleichstromwiderstand / resistivity ρ Ωm

Sinterrohdichte / sintered density γ g/cm³
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Komplexe Permeabilität als Funktion der Frequenz
Complex permeability vs. frequency

Anfangspermeabilität als Funktion der Temperatur
Initial permeability vs. temperature
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Hysteresekurve
Hysteresis curve

Impedanz Z als Funktion der Frequenz
Impedance Z vs. frequency
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